附件2
2项有色金属行业标准样品目录
	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	有效期
	研制单位

	
	YSS102-2020
	铝合金6061铸态光谱单点标准样品
	15年
	东北轻合金有限责任公司

	
	YSS103-2020
	铝合金6082铸态光谱单点标准样品
	15年
	东北轻合金有限责任公司


